
Rapports d'Essai du SQTS - Swiss Quality Testing Services pour DEHM

Catégorie de Produit: Nom du Produit:
No. du Rapport 
d'Essai

VD à Meilleur Brillant: Vernis de Dispersion VP 10387 à Meilleur Brillant (odeur neutre) 2011L20836

Vernis de Dispersion Vernis de Dispersion Très Brillant 1182 2011L20838
Très Brillant: Vernis de Dispersion Très Brillant 1150 (= E 676, = E 726) 2011L20839

Vernis de Dispersion Très Brillant 1300 (= E 663) 2011L20837
Vernis de Dispersion Protecteur 1350 2011L20837
Vernis de Dispersion Protecteur VP 813 2011L20837

Vernis de Dispersion Vernis de Dispersion Brillant VP 10145 2011L15007
Brillant: Vernis de Dispersion Brillant VP 10301 2011L15007

Vernis de Dispersion Brillant 1183 2011L20839

Vernis de Dispersion Vernis de Dispersion VP 10147 (mat) 2011L17653
Mat: Vernis de Dispersion VP 10296 (matt) 2011L17653

Vernis de Dispersion Vernis de Dispersion VP 10231 Neutre pour sortie courte 2011L17654
Neutre: Vernis de Dispersion VP 10135 Neutre pour sortie longue 2011L17654

Vernis Primaire (Brillant): Vernis Primaire de Dispersion 1200 2011L20834
Vernis Primaire de Dispersion 1210 2011L20834
Vernis Primaire de Dispersion 1220 2011L20834
Vernis Primaire de Dispersion VP 9498 2011L20834

Vernis Primaire (Mat): Vernis Primaire de Dispersion Mat VP 10554 2011L20835
Vernis Primaire de Dispersion Mat VP 1230 2011L20835

Vernis de Dispersion Vernis de Dispersion 1315 résistant à l'humidité et à la graisse 2011L27759
Spéciaux: Vernis de Dispersion VP 836 résistant à l'humidité et à la graisse 2011L27759

Résultat:
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Les rapports d'essai confirment que dans les vernis de dispersion VEGRA mentionnés, après application 
sur un carton non-recyclé GC 1, du maléate de diéthylène héxylène (DEHM) n'est plus décelable.

Les SQTS ont aussi testé la teneur en métaux lourds des vernis mentionnés. Résultat: Les teneurs en les 
quatre métaux lours cadmium, plomb, mercure et chrome sont < 0.1 ppm pour chaque vernis.


